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TAPPI/ANSI T822 om-11 

Ring crush of paperboard 

(rigid support method) 

 มาตรฐานการทดสอบความต้านทานแรงกดวงแหวนด้วย rigid 
support method ของกระดาษ ค่าที่ทดสอบได้นี้มีความสอดคล้อง
กับค่าความต้านทานแรงกดในแนวตั้งของกระดาษ  
 มาตรฐานการทดสอบนี้เหมาะส าหรับทดสอบกับกระดาษที่มี
ความหนาระหว่าง 0.25-0.61 มิลลิเมตร แต่ก็สามารถทดสอบกับ
กระดาษท่ีมีความหนาระหว่าง 0.18 และ 0.76 มิลลิเมตร ได้ แต่ค่า
ความน่าเชื่อถือจะต่ า 
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