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รอยปิดผนึกถกูบีบอดั (Compressed seal) 
 

การปิดผนกึสง่ผลตอ่ความสมบรูณ์ของการเป็นภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิท ในบางกรณีอาจพบการบีบอดั
บริเวณรอยปิดผนกึซึง่ท าให้เกิดการแยกของชัน้ลามิเนตของถงุรีสอร์ทในบริเวณท่ีเกิดการปิดผนกึความร้อน ซึง่อาจ
สง่ผลกระทบตอ่ความแข็งแรงของรอยตดิผนกึและอาจท าให้เกิดการร่ัวของภาชนะบรรจใุนเวลาตอ่มา ทัง้นีห้ากการ
งอกของชัน้ลามิเนตเกิดขึน้นอกเหนือจากรอยปิดผนกึเอาไปสูบ่ริเวณตวัถงุจะถือเป็นข้อบกพร่องท่ีเรียกวา่การลอก
ของชัน้ลามิเนต (delamination)  

รอยปิดผนึกท่ีถกูบีบอดัมากเกินไปสามารถจดัเป็นข้อบกพร่องระดบัรุนแรง (major defect) ในกรณีท่ี
สามารถตรวจพบรอยปิดผนึกท่ีเกิดจากการใช้ความร้อนท่ีมากเกินไปได้ด้วยตาเปลา่ เชน่ การเกิดฟองบริเวณรอย
ปิดผนึก หรือการหลอมของพลาสตกิชัน้นอกสดุจนสามารถมองเห็นชัน้ของอลมูิเนียมฟอยล์ และการบีบอดับริเวณ
รอยซีลท่ีท าให้ความกว้างของรอยซีลท่ีมีความตอ่เน่ืองสมบรูณ์มีขนาดน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร หรือ 3/32 นิว้ 
นอกจากนีก้ารบีบอดับริเวณรอยปิดผนึกอาจจดัเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย (minor defect) ในกรณีท่ีสามารถตรวจ
พบการปิดผนึกด้วยความร้อนท่ีสงูเกินไปและความกว้างของรอยปิดผนกึท่ีตอ่เน่ืองสมบรูณ์ยงัมีขนาดมากกวา่ 3 
มิลลิเมตร หรือ 3/32 นิว้  

 

 

  

ภาพท่ี 1 ลกัษณะรอยปิดผนึกถกูบีบอดับนถงุรีทอร์ท 
ท่ีมา: https://www.ifsh.iit.edu/iir-package-integrity/flexible-pouch 
http://www.inspection.gc.ca/food/archived-food-guidance/fish-and-seafood/manuals/flexible-retort-
pouch/eng/1350916942104/1350932698250?chap=8#s14c8 
 


